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 Emitido por el Departamento de Calidad 
Descripción de la mercancía 

Prueba 
estándar 

Medida SWL BKL SWL: 
Carga 
Límite 
de 
Trabajo  
 
BKL: 
Carga 
Límite 
de 
Rotura 

1800 2001 – 6mm M6 70kg 350kg 
1800 2002 – 8mm M8 140kg 650kg 
1800 2003 – 10mm M10 230kg 1150kg 
1800 2004 – 12mm M12 340kg 1700kg 
1800 2005 – 14mm M14 490kg 1960kg 
1800 2006 – 16mm M16 700kg 3200kg 
1800 2007 – 18mm M18 900kg 4500kg 
1800 2008 – 20mm M20 1200kg 4800kg 
1800 2009 – 22mm M22 1500kg 6000kg 
1800 2010 – 24mm M24 1800kg 7200kg 
1800 2011 – 27mm M27 2500kg 10000kg 
1800 2012 – 30mm M30 3600kg 14400kg 
Marcado: SWL xxT CE C15 Resultado: Aprobado 
Acabado: zincado Resultado: Aprobado 
Material: Acero al carbono Resultado: Aprobado 
Carga de trabajo: SWL x 3 Resultado: Aprobado 
Carga límite rotura: SWL x 5 Resultado: Aprobado 
Resultado: 
                                   Aprobado 

 
 
 
 

Artículo : 1800 2001 - 1800 2012 
 ANILLA ELEVACION HEMBRA DIN 582 ZN  
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M A B C E F G H L Max. peso [kg] 
6 20 36 20 8,5 8 10 36 13 90 
8 20 36 20 8,5 8 10 36 13 140 
10 25 45 25 10 10 12 45 17 230 
12 30 54 30 11 12 14 53 20,5 340 
14 30 54 30 11 12 14 53 20,5 500 
16 35 63 35 13 14 16 62 27 700 
18 35 63 35 13 14 16 62 27 930 
20 40 72 40 16 16 20 71 30 1200 
22 40 72 40 16 16 20 71 30 1500 
24 50 90 50 20 20 24 90 36 1800 
27 54 98 62 20 22 26 99 40 2500 
30 60 108 65 25 24 28 109 45 3600 

* Medidas en milímetros [mm] 
 
 
 


